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Per il prodotto contrassegnato:

| risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.

Non si assume alcuna responsabilita sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non
sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione.

La riproduzione del presente rapporto di prova é autorizzata solo in forma di fotocopia
completa. Per ogni riproduzione parziale & necessaria la nostra autorizzazione scritta.

Il presente rapporto di prova é costituito da 3 pagine compresa questa copertina.

Consorzio universitario per la gestione del Laboratorio autorizzato ad effetiuare i Laboratorio iscritto nell'albo dei «lLaboratori Esterni Membro ASTM
«Centro di ricerca e sperimentazione per servizio di rilevamento dellinquinamento Pubblici e Privati Aitamente Qualificati».

l'industria ceramica» atmosferico.

D.PR. 10-4-1978 n. 806 Decreto MINISTERO SANITA 10-8-1974 Decreto MINISTERO RICERCA SCIENTIFICA 6-6-1983 American Sociely for
(G.U 20-12-1978 n. 353) (G.U. 14-9-1974 n. 240) (G.U. 6-7-1983 n. 183) Testing and Materials.
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Descrizione del campione:
Lastre di ceramica smaltate 20 x 20 x 2,9 cm non
contrassegnate.
Produttore: KERAPLAN S.r.1.
Campionamento:
-Luogo: e
-Data: 00 mmmmeeeeee
- Effettuato da: COMMITTENTE
- Come (metodi);  -----------
Data di ricevimento in laboratorio: 28/03/2008
PROVE EFFETTUATE PRESSO IL LABORATORIO DI BOLOGNA:
Data Data fine
inizio

UNI EN 122 (92) Determinazione della resistenza chimica - | 03/04/08 | |10/04/08 |

Piastrelle smaltate

Mod.EN122 230306
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UNI EN 122 - Determinazione della resistenza chimica
(Piastrelle smaltate)

Soluzioni di prova usate CLASSE DI RESISTENZA DEI 5 CAMPIONI
1 2 3 4 5
Macchie:
Blu di metilene 1 1 1 1 1
Permanganato di
potassio 2 2 2 2 2
Prodotti chimici d'uso
domestico:
Cloruro d'ammonio AA AA AA AA AA
Agente detergente
standard AA AA AA AA AA

Additivi per piscina:

Ipoclorito di sodio AA AA AA AA AA

Solfato di rame AA AA AA AA AA
Acidi:

Acido cloridrico AA AA AA AA AA

Acido citrico AA AA AA AA AA
Basi:

Idrossido di potassio AA AA AA AA AA

La prova della matita e/o la prova della riflessione sono eseguibili:

CLASSIFICAZIONE

Macchie:
Classe 1 macchia tolta con acqua

Classe 2 macchia tolta con agente detergente
Classe 3 macchia non tolta

Prodotti chimici d'uso domestico, additivi per piscina, acidi e basi (prova della matita e/o prova della
riflessione):

Classe AA resistente

Classe A meno resistente di AA, pil resistente di B
Classe B meno resistente di A, pit resistente di C
Classe C meno resistente di B, pit resistente di D
Classe D non resistente

Prodotti chimici d'uso domestico, additivi per piscina, acidi ed alcali (quando la prova della matita e la
prova della riflessione non sono applicabili):

Classe AA nessun effetto visibile

Classe A leggera variazione di aspetto

Classe B variazione netta dell'aspetto

Classe C scomparsa parziale della superficie
Classe D scomparsa totale della superficie originale

o

Mod.EN122 230306




