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Per il prodotto contrassegnato:

I risultati riportati si riferiscono solo ai campioni esaminati.

Non si assume alcuna responsabilita sull'accuratezza del campionamento salvo che questo non
sia stato effettuato sotto la nostra diretta supervisione.

La riproduzione del presente rapporto di prova & autorizzata solo in forma di fotocopia
completa. Per ogni riproduzione parziale & necessaria la nostra autorizzazione scritta.

Il presente rapporto di prova é costituito da 3 pagine compresa questa copertina.
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Descrizione del campione:
Lastre di ceramica smaltate 20 x 20 x 2,9 cm non

contrassegnate.
Produttore: KERAPLAN S.r.1l.

Campionamento:
-Luogo:  mmrmmmmo---
-Data: @@= mmmmmeem-e-
- Effettuato da: COMMITTENTE

- Come (metodi): ~ -----------

Data di ricevimento in laboratorio: 28/03/2008

PROVE EFFETTUATE PRESSO IL LABORATORIO DI BOLOGNA:

Data Data fine
inizio
UNI EN 101 (92) Determinazione della durezza della superficie | 04/04/08 | | 04/04/08 |
secondo la scala Mohs

Mod.EN101 070102
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UNI EN 101 - Determinazione della durezza della superficie
secondo la scala Mohs

1 2 3
Durezza Mohs 8 6 6
f Digettore "

io Timellini.
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